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Berrifir PrUfung Parkettversiegelurrg

Sehr geehrte Damen und Henen,

sie,besuftr'agten urrs ntit der Prrlturrg deo Glcitverhaltens naclr DIN 1g 032 l qil 2 (Errtwurf
Februar 1996) an Parkettproben, die mit lhrem Farkettlack,,Export Extra halbmatt,,
versiegelt waren.
Die u ntersuchungen erbrachten folgbnde Ergebnisse:
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Dotyczy : Sprawdzenie lakierowania parkietu

Szanowni Paristwo

Zlecili6cie nam Panstwo sprawdzenie po5lizgowo$ci wg DIN 18 032 czES6 2 ( szkic z lutego
1996) na pr6bkach parkietu, kt6re zostaly polakierowane lakierem ,,Export Extra w
p6lmacie".
Badania wykazaty co nastqpuje:

Pr6ba nr Wspd{ozynnik po$lizgu p

1
2
J

4
5

4,57
0,56
0,59
0,57
0,59

Tym samym lvym6g DIN 18 032 czE{;6 2 (luty 1996) o warto$ci minimalnej 0,4 Lr, a wartoSct
maksymalnej 0,6 zostal spelniony


